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Hej Lotta

Jag skickar over en preliminar version av tjansteanteckningen fran Skype moétet férra mandagen. Ni
far garna kommentera eller fortydliga nagon av punkterna.
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Tjansteanteckning Skypemote

Skypemote med SKB 8/3 — 2021 med anledning av behov av vissa klarldgganden infor
SSM:s publicering av granskningsrapport LOT.

Deltagare:

SKB: Lotta Rubio Lind
Johannes Johansson
Magnus Kronberg
Magnus Westerlind

SSM: Bo Stromberg
Jinsong Liu
Henrik Oberg
Michael Egan

1. SSM meddelar att SKB inte kommer att kunna goéra nagon faktagranskning av
avsnitten SKB:s redovisning i SSM:s LOT granskningsrapport. Detta gors normalt
satt inte for SSM:s egeninitierade granskningar sa som den av SKB:s
kvalitetsarbete i samband med LOT-forsoken. SKB kan dock meddela SSM i
efterhand om nagot vasentligt har missforstatts av SSM.

2. SKB har tidigare meddelat SSM om en avvikelse i forhallande till SKB:s interna
ledningssystem, som behdvde fortydligas. SKB forklarade att tidsbrist uppstatt da
SSM:s konsulter Hicks och Baldwin efterfragat datarapporteringar fran LOT-
projektet. De data som identifierats (dvs. viktminskningsmétningar i samband
med betning av korrosionskuponger) togs direkt fran leverantéren RISE/Swerim
istallet for SKB:s databas Sicada. De skickades darefter vidare till SSM som
férmedlade informationen vidare till de externa konsulterna. Detta &r en avvikelse
eftersom data fran SKB forst ska matas in for att darefter extraheras fran den
centrala databasen Sicada.

3. SSM efterfragande fortydliganden kring de SKB-interna dokument som inte
lamnats ut till SSM, och skalen for detta. Det ror sig om totalt sju dokument. Tva
av dokumenten ar SKB:s bestallningar med avseende pa undersokningar av
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korroderade kopparytor. De lamnades inte ut pga. att de innehaller
konkurrenskénslig information som t.ex. timpriser. Ett av dokumenten avser en
revision som SKB genomforde vid RISE/Swerim. Den avser saledes SKB:s
forhallande till en extern part. SKB:s kommunikationsplan, listan med
projektrisker, anteckningar fran styrgruppsmotet, och besluts-PM ansags alla vara
en del av SKB:s interna beslutsprocesser och riskbeddmningar.

SSM efterfragade fortydligande information om maxtemperaturer under
experimenten for A-experimenten. Pa nagra stallen har maximala temperaturer
runt 140°C angivits medan monitering langsiktigt snarare visat 120°C. SKB
forklarade att temperaturen kan ha blivit nagot lagre &n vad som forst avsags. For
LOT S2 &r motsvarande maximala temperaturer 80-90°C.

SSM fragade om status for SKB:s ackreditering for analysarbeten vid
Aspolaboratoriet. SKB forklarade att ackrediteringen avser vattenkemiska
analyser, men inte t.ex. analyser av bentonitprover som densitetsméatningar etc.
Revisioner genomfors arligen av Swedac, och procedurerna vid laboratoriet foljer
standarden 1SO17025.

SSM efterfragar ett fortydligande av hur SKB tolkar EDS-matningar (engelska:
Energy-dispersive x-ray spectroscopy) och tvarsnittfotografier for rorsektioner
(appendix G, SKB-TR-20-14). SKB svarade att analyserna visar betydande
forekomst av korrosionsprodukter indikerade av hogre kopparhalter, samt
bentonitrester av kisel och aluminium (angivna som atom%). Korrosionsprodukter
finns som ett tunt lager pa korroderade ytor samt inuti defekter.

SSM bad SKB fortydliga begreppet defekter. SKB klargjorde att man anvénder
begreppet defekter oavsett om de orsakats av mekanisk paverkan eller korrosion.
Om man med sékerhet vet att ursprunget ar korrosion anvands foretradesvis
begreppet korrosionsgropar (hellre &n fratgropar).

SSM bad SKB att beskriva vilka organisationer som kommer att slutféra
bentonitdelen av LOT S2 och A3. SKB kommer genomfdra vissa delar internt,
medan de externa delarna utfors av Clay Technology AB och Abo Universitet.
Bentonitdelen ska vara Kklart i slutet av 2022.

SSM efterfragade vad som &r kant kring inflodeshastighet och volymer for S2 och
A3 vad galler bade artificiellt tillfort vatten och det naturliga inflodet via
borrhalsvaggarna. SKB hanvisade till informationen i SKB-TR-20-11. Det som
anges dar, forutom den indirekta informationen fran moniteringen (tryckgivare
och relativ fuktighetsmatare), ar inflodet till de tomma uppborrade halen.

SSM efterfragade en narmare beskrivning av hur den relativa fuktighetsgivaren
paverkas av salt grundvatten. SKB forklarade att funktionaliteten minskar nar
saltvatten kommer i kontakt med givaren under langre tid efter att full
mattnadsgrad uppnatts. Man raknar dock med att givarna normalt sett fungerar bra
under ométtade forhallanden.

SSM efterfragade en narmare beskrivning av problemen med LOT Al. SKB
forklarade att problemet avsag anvandningen av spolvatten i samband med
karnborrning som orsakade bentonitforluster, darav behovet att anvénda
hammarborrhal vid friborrningen. Vidare hanvisade SKB till de rapporter som
publicerats i samband med LOT A1-forsoket for ytterligare information.



