
Bi ld er f r ån h u r k opp ar y t or n a ser u t ef t er 1 8 år i d et Sch w eizisk a FEBEX-
f ör sök et .

Det är djup korrosion 0,1 mm och korrosionen är i form av allvar lig gropfrätning.

Om kopparytorna på den varmaste delen av cent ralrören i LOT ser ut så här ska
koppar inte användas som kapselmaterial.

Mer info och länk t ill rapporten med analysen finns här:
ht tp: / / www.mkg.se/ omfat tande-syrgasfr i-korrosion- i-det -schweiziska-febex- forsoket

Bild 1 kopparkorrosion FEBEX- försöket

Bild 2 kopparkorrosion FEBEX- försöket

Bild 3 kopparkorrosion FEBEX- försöket
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